岩金矿
<REC>

<申请号>=CN02114574.1

<名称>=活化氰化物浸金法

<申请（专利权）人>=祁之军

<发明（设计）人>=祁之军;杨荟;樊学业

<申请日>=2002.05.10

<地址>=810001青海省西宁市盐湖路15号

<摘要>=本发明属于岩金矿提金法，尤其涉及一种活化氰

化物浸金法。该浸金法为：在NaCN或KCN浓度为0.2－1克

/升，pH值为9－12的溶液中加入活化剂，然后对破碎金矿石

进行喷淋或池浸，使用活性碳或其它吸附材料如泡塑材料对金

进行吸附，溶液循环使用，最后对载金材料处理得到金。本发

明的活化氰化物浸金法是在活化剂的作用下使金在矿物内部

结构发生变化而激活，然后采用氰化法或混汞法提取金。本发

明对氧化矿性岩金浸出率可达到80％以上，对原生性岩金浸出

率可达到70％以上，其成本费用在传统氰化法成本基础上增加

不超过3％。
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